


 
Пояснительная записка. 

 
     Учение человека состоит в том, чтобы научиться выполнять 
определенные трудовые операции, обучающийся  все должен проделать сам. 
Методы производственного обучения основываются на способах 
совместной работы мастера, преподавателя и обучаемых им обучающихся, 
чтобы успешно сформировать у обучающихся  систему технологических 
умений и навыков в процессе производственного обучения, необходимо 
обеспечить им возможность для принятия самостоятельных решений, 
применять полученные знания и умения в практической деятельности. 
Создать условия близкие к реальным условиям, т.е. к производственным. 
 
   Обучающиеся  в процессе обучения в профессиональном колледже 
должны приобрести навыки самостоятельной работы с учебной, 
технической, нормирующей документацией в области строительства; 
выработать до автоматизма трудовые навыки по профессии «мастер 
отделочных строительных работ», умения принимать самостоятельные 
решения в привычных ситуациях, т.е. целенаправленно применять 
полученные знания и умения в практической деятельности. 
Одним из средств, позволяющим обучающим  самостоятельно применять 
знания, умения и навыки в учебном процессе являются уроки практического 
обучения. 
 
   Цель урока - создать условия мотивированного, практического 
применения знаний, навыков и умений, дать студентам возможность 
увидеть результаты своего труда и получить от него радость и 
удовлетворение. 
Данный урок проведен в традиционной форме, когда изучение нового 
материала представляется постановкой проблемного вопроса, фронтальным 
опросом изучаемого материала, лекцией преподавателя, закреплением 
материала в учебной мастерской. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 
 
профессия: 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ. 
  
Дата занятия: 02.11.2020 г. 
Группа: № 12 
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ  
Раздел 2 Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
Тема 1.2: «Виды и способы набрасывания и намазывания раствора на поверхности. 
Виды штукатурок» 
 
Тема занятия: «Улучшенное оштукатуривание поверхностей кирпичных стен» 
  
Цели занятия: 

1. обучающая – научить приемам организации рабочего места, набрасывания 
раствора на поверхность, разравнивание раствора, и выполнению затирки.  

2. воспитательная – способствовать воспитанию у студентов требовательности к 
себе при организации рабочего места, точность соблюдения требований 
технологического процесса, бережного отношения к инструментам и экономии 
материала; 

3. развивающая – формировать умения по самоконтролю качества выполнения 
улучшенной штукатурки; формировать качества личности:  
- ответственность за выполнение производственных работ ; 
- интерес к профессии; 
- бережливое отношение к инструментам; 
- взаимопомощь. 

 
Тип занятия: 

• урок изучения трудовых процессов и комплексов технологических операций,  
первоначальных формирований навыков и  знаний.    

Форма обучения: фронтально – групповая. 
Метод проведения занятия: 

• Словесный (рассказ, объяснение, беседа), наглядные методы, практические 
(выполнение практического задания). 

Место проведения: штукатурная  мастерская.  
 
Материально – техническое оснащение занятия: проектор, компьютер, 
мультимедийный экран; «Таблица дефектов»; «Опорный конспект», карточки, тесты, 
кроссворды, ребусы; контрольная карта, производственное задание; инструменты и 
приспособления: штукатурная лопатка, полутерок, растворный ящик, кисть, ведро, 
штукатурный молоток, стальная щетка, зубило;  штукатурная смесь; образец – эталон 
работы. 
 
Междисциплинарные  связи:  
Охрана труда, спецтехнология, материаловедение, химия, черчение, электротехника. 
 
 
 



 
ХОД ЗАНЯТИЯ 

 
I. Организационный этап: (5 мин) 
 
1. Проверка явки обучающихся. Выявление отсутствующих. 
2. Проверка готовности обучающихся к занятию. Внешний вид. 
3. Опрос о состоянии здоровья и готовности к занятию 
 
II. Вводный инструктаж: (45 мин) 
 
1. Сообщение темы программы: «Виды и способы набрасывания и намазывания 
раствора на поверхности. Виды штукатурок»» 
2. Сообщение темы  занятия (дату и тему урока записать на учебной доске): 
«Улучшенное оштукатуривание поверхностей кирпичных стен». 
3. Сообщение целей занятия: 
обучающая – научить приемам организации рабочего места, набрасывания раствора 
на поверхность, разравнивание раствора, и выполнению затирки.  
воспитательная – способствовать воспитанию у студентов требовательности к себе 
при организации рабочего места, точность соблюдения требований технологического 
процесса, бережного отношения к инструментам и экономии материала; 
развивающая – формировать умения по самоконтролю качества выполнения 
улучшенной штукатурки; формировать качества личности:  
- ответственность за выполнение производственных работ;  
- интерес к профессии; 
- бережливое отношение к инструментам;  
- взаимопомощь. 
 
Повторение пройденного материала. (Приложение 1,2) 
 
Перед тем как перейти к теме нашего сегодняшнего занятия  вспомним и повторим с 
вами технику безопасности при выполнении штукатурных работ.  
 
Охрана труда при подготовке кирпичных поверхностей под улучшенное 
оштукатуривание: 
 Работы по подготовке кирпичных поверхностей под оштукатуривание выполняют в 
спецодежде, которая включает в себя рабочий костюм или комбинезон, головной 
убор, обувь на толстой кожаной подошве, очки. Работы выполняют только исправным 
инструментом. Ручки инструментов должны быть прочно насажены и не иметь 
заусенцев. 
 
Безопасность труда во время работы: 
Растирание кожи рук может произойти от неправильно изготовленных ручек 
инструмента. Ручки должны быть без острых углов. Работать нужно в рукавицах или 
перчатках. Во время работы важно выбрать правильное рабочее положение. Это не 
только снижает производительность труда, но и предохраняет от различного рода 
травм. 
    
 
 



 
 
Безопасность труда  по окончании работы: 
Рабочее место должно быть чистым, мусор убран в специально отведенное место. Все 
инструменты после работы должны быть помыты, высушены и убраны на свои места. 
Объект должен быть подготовлен к сдаче. 

 
Объяснение нового материала (материала занятия) 

 
Улучшенная штукатурка состоит из 3 слоёв: Толщина штукатурки 12-15 мм.  
ОБРЫЗГ – первый слой штукатурного намёта. Толщина 3 – 5мм, густота раствора 
соответствует погружению стандартного конуса в пределах 8 -12 см 
ГРУНТ- второй слой штукатурного намёта. Толщина 5 – 7мм, густота раствора 
соответствует погружению стандартного конуса в пределах 7-9см  
НАКРЫВКА – третий слой штукатурного намёта. Толщина 2мм, густота раствора 
соответствует погружению стандартного конуса в пределах 10-12см 
 
Технологический процесс выполнения улучшенного оштукатуривания 
поверхностей состоит из следующих технологических операций:  
- Приготовление штукатурного раствора; 
- Подготовка поверхностей под оштукатуривание;  
- Нанесение раствора на поверхность: - обрызг; - грунт;  
- Разравнивание раствора на поверхности; 
- Нанесение накрывочного слоя и его затирка; 
 
Сейчас мы с вами рассмотрим,  а затем и выполним каждый из этапов отдельно.  В 
начале я вам продемонстрирую, а затем вы повторите этапы подготовки и 
улучшенного оштукатуривания кирпичной поверхности. 
 
Подготовка кирпичных поверхностей под улучшенное оштукатуривание. 
 
При ведении кирпичной кладки каменщик работал способом «заподлицо», т. е.  швы 
кладки полностью заполнены раствором. При подготовке под оштукатуривание швы 
кирпичной кладки выбиваем на глубину не менее 1см. применяя при этом зубило и 
молоток, затем очищаем от пыли, грязи и смачиваем  водой. 
 
Набрасывание раствора  на поверхность. 
 
При набрасывании раствора штукатурной лопаткой с сокола выполняют следующие 
операции: набирание раствора на сокол, забирание с сокола порции раствора лопаткой 
и нанесение его на оштукатуриваемую поверхность. 
Чтобы быстрее освоить технику набрасывания раствора, надо правильно держать 
инструмент. Во время работы левой рукой берут сокол, а правой лопатку, подходят к 
ящику с раствором и становятся так, чтобы правая нога была поставлена ближе к 
ящику, а левая отставлена назад. Сокол кладут на борт ящика одной стороной, а 
другую поднимают на 10 см. Такое положение сокола весьма удобно для набирания 
раствора. Первые порции раствора кладут на верхнюю сторону сокола, а затем 
последовательными рядами на нижнюю. Набрав на сокол нужное количество 
раствора, его надо оправить, т. Е. снять с краев его излишки, для предупреждения 
потерь раствора при переходе к месту работы. При набирании раствора на сокол или 



во время работы сокол должен лежать на руке, что облегчает держание сокола и 
придает ему устойчивость. 
Во время работы по оштукатуриванию стен сокол должен быть слегка наклонен к 
стене. Такое положение сокола при забирании с него раствора лопаткой предохраняет 
руку, держащую сокол, от смачивания раствором. Забирание порций раствора 
лопаткой с сокола желательно делать правым ребром или концом лопатки, но так, 
чтобы лопатка двигалась от края сокола (от себя, к его середине). 
При набрасывании лопаткой раствора на поверхность работает кисть руки, а не вся 
рука. Кисть руки должна делать лопаткой взмах с резкой остановкой, как удар 
спущенной пружины, чем достигается быстрое слетание раствора с лопатки. Взмах 
должен быть не очень сильным. От очень сильного взмаха раствор разбрызгивается. 
  
 

 
 
Разравнивание раствора на поверхности 
  
Для разравнивания штукатурного раствора на поверхности стены полутерок 
приставляют к поверхности с нанесенным раствором, поднимают верхнее ребро и с 
нажимом ведут по стене снизу вверх волнообразными движениями. При 
разравнивании по потолку полутерок ведут на себя. Там, где раствора много, он 
срезается и собирается на полотне полутерка. Там, где его недостает, снятый 
излишний раствор намазывается. Местами приходится наносить раствор 
дополнительно. После волнообразных движений выполняют прямые вертикальные. 
Чтобы точнее выправить раствор , иногда поступают так. Сначала полутерок ведут на 
стенах в вертикальном направлении, затем в горизонтальном, а на потолках вначале 
вдоль потолка, затем поперек. 
Ровность получаемой штукатурки зависит от того,с каким усилием производится 
нажим наполутерок. Там, где сильнее нажим на инструмент, тоньше слой раствора и 
наоборот. 
 



 
 
Затирка штукатурки « вкруговую» и « в разгонку» 
 
Затирку вкруговую выполняют следующим образом: одной рукой берут тёрку 
прижимают полотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против 
часовой стрелки. Бугорки и неровности срезают рёбрами тёрки. Перемещаемый по 
поверхности раствор, заполняет отдельные впадины и растирает накрывку. Нажимать 
на тёрку следует с различной силой: там, где поверхность имеет выпуклость, - 
сильнее, а где вогнутость – слабее. С течением времени накрывка подсыхает и с 
трудом затирается. Что бы сделать её мягче штукатурку следует периодически 
смачивать водой. При затирке вкруговую на поверхности остаются слегка заметные 
кругообразные следы, поэтому затем выполняют затирку вразгонку. Затерев 
небольшую поверхность (0,5 -1м) вкруговую её тут же следует затереть вразгонку , 
выполняя движения руки сверху вниз. После затирки вкруговую на поверхности 
штукатурки не должно быть царапин, раковин, выемок и других дефектов. При 
высоте стен до 4 метров на них должен быть только один стык. Для чего затирку 
ведут за 2 взмаха. Работы по затирке штукатурки терками « вкруговую» и « 
вразгонку» выполняют в спецодежде, которая включает в себя рабочий костюм или 
комбинезон, головной убор, обувь на толстой кожаной подошве. Работы выполняют 
только исправным инструментом. Ручки инструментов должны быть прочно 
насажены и не иметь заусенцев. На рабочем месте не должно быть посторонних 
предметов. 
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Самоконтроль качества оштукатуривания поверхности: 
ПРАВИЛО – контроль ровности оштукатуренной поверхности стены. 
УРОВЕНЬ – контроль вертикальности оштукатуренной поверхности стены. 
 
Показ фильма: Виды оштукатуривания: Улучшенное оштукатуривание 
поверхностей. (http://semidelov.ru/mar/plitka-tehnologiya-oblitsovki)   
 
Практический показ (выполнение мастером приемов технологической операции по 
выполнению улучшенного оштукатуривания). 
 
Закрепление темы занятия: 
- Опрос мастером обучающихся по теме данного занятия, ее усвояемости; 
-Повторение обучающимися приемов выполнения этапов улучшенного 
оштукатуривания; 
- Повторение техники безопасности: 
* Работы выполнять в спецодежде и исправным инструментом; 
* Рабочее место содержать в чистоте, не допускать нахождения лишних инструментов 
и инвентаря;  
* Соблюдать рабочую стойку;  
* Во время работы руки штукатура должны быть сухими; 
 * Строго соблюдать трудовую дисциплину; 
Вопросы обучающихся к мастеру по теме занятия. 
 
Задание на день:  
– Выполнить улучшенное оштукатуривание кирпичной поверхности.  
Норма выработки: 2,5 кв.м. Норма времени на выполнение задания: 3 часа. 
Каждому обучающемуся выдается инструкционно-технологическая карта. 
 
Показатели оценок работы: 
 1) Организация рабочего места; 
2) Соблюдение правил охраны труда; Трудовая дисциплина;  
3) Выполнение учебно – производственных работ по теме урока; 
4) Качество оштукатуренной поверхности:  
- Ровность поверхности;  
- Вертикальность поверхности; 
 
Критерии оценок работы: 
 
Оценка «5» Рабочее место чистое, инструменты не мешают работе. Расстояние от 
ёмкости с раствором до стены 70 – 80 см. Имеется спецодежда в полном объёме. 
Инструменты исправны. Учащийся работает тихо, спокойно. Учебное – 
производственное задание выполнено в полном объёме. Между оштукатуренной 
поверхностью и правилом имеются 1- 2 просвета до 2мм.  
 
Оценка «4» Под ногами имеется раствор в небольших количествах, ёмкость с 
раствором стоит близко к стене. Отсутствуют некоторые элементы спец одежды. 
Учащийся частично нарушает дисциплину. Учебно – производственные работы 
выполнены на 80%. Между оштукатуренной поверхностью и правилом имеются 2 -3 
просвета до 2мм. 



  
Оценка «3» Под ногами имеется раствор, ведро с водой мешает работе. Отсутствует 
собственная спецодежда. Учащийся работает шумно, мешает другим. Учебно – 
производственные работы выполнены на 50%. Между оштукатуренной поверхностью 
и правилом имеются углубления и выпуклости более 5мм. 
 
 Оценка «2» Задание на учебно-производственные работы не выполнено. Выявлены 
грубые нарушения правил охраны труда при выполнении улучшенного 
оштукатуривания поверхности. 
 
III. Текущий инструктаж: 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Деятельность мастера - обход рабочих мест с целью: 
-  Проверки правильной организации рабочего места, правильного приготовления 
штукатурной смеси  и правильного и по назначению использования инструмента. 
-  Проверки правильности выполнения задания, умение читать технологическую 
карту, соблюдение правил техники безопасности. 
- Проверки соблюдения технологической последовательности оштукатуривания 
стены. 
- Систематический контроль  мастером п/о за выполнением практической работы; 
- Проведения приемки и оценки выполненных работ. 
 
Во время практической работы я оказывала  индивидуальную помощь обучающимся, 
испытывающим затруднения. 
В процессе обхода, я задавала  вопросы характера: 
- Сравните... ; 
- Что будет, если...; 
- Объясните, почему...; 
- Если не проверить..., то, что получиться... . 
Вопросы такого характера побуждают обучающихся к самоконтролю, 
самостоятельной работе над ошибками. В результате легче усваивается логическая 
связь между нарушениями технологии и методами устранения дефектов. 
 
IV. Заключительный инструктаж: 
 
На заключительном  инструктаже я  рассмотрела  следующие основные вопросы: 
- сообщение о достижении цели занятия; 
- анализ успешности выполнения упражнений; 
- разбор типичных ошибок и недостатков, рассмотрение путей их предупреждения и 
устранения; 
- анализ выполнения обучающимися правил безопасности, организации труда, 
использование рабочего времени; 
- сообщение оценок, темы следующего занятия; 
- выдача домашнего задания. 
- уборка рабочих мест.  
 
 
                                                        Мастер производственного обучения: Еремеева С. Н. 
 
 



 
 

Приложение 1 
 
 
Повторение пройденного материала (вопросы) 

• Проверка знаний ранее изученного материала:  
 

Улучшенное оштукатуривание поверхностей применяется… 
а) в подсобных помещениях;  
б) в жилых и общественных зданиях; 
в) в офисах, театрах.  
Правильный ответ: б) в жилых и общественных зданиях 
 
Какова толщина слоя штукатурного намёта при улучшенном оштукатуривании 
поверхности? 
А) 10-12 мм; 
б) 12-15 мм;  
в) 15-20 мм.  
Правильный ответ: б) 12-15 мм; 
 
Какие строительные материалы относятся к вяжущим веществам в строительных 
растворах? 
А)песок;  
б)цемент;  
в)керамзит;  
г) глина  
Правильный ответ: б)цемент; г) глина; 
 
Укажите число вяжущих веществ в простых строительных растворах?  
А) 1;  
в) 3;  
б) 2;  
Правильный ответ: а) 1; 
 
Найдите ошибку в каждом предложении:  
Простой строительный раствор состоит из двух вяжущих веществ, заполнителя и 
воды. Для приготовления цементного раствора составом 1:3 потребуется 1часть песка 
, 3 части цемента и вода. 
 
Правильный ответ: Простой строительный раствор состоит из одного вяжущего 
вещества, заполнителя и воды. Для приготовления цементного раствора составом 1:3 
потребуется 3 части песка , 1 часть цемента и вода. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 2 
 
 

Кроссворд по предмету "строительству" на тему "Штукатурные работы" 
 
 

 
 
По горизонтали 
3. Наиболее часто используемый мелкий заполнитель 
4. Слой штукатурки 
5. Отделочный материал 
9. Штукатурные работы 
10. Инструмент 
12. Последний слой штукатурки. 
13. Отделка проёмов 
 
По вертикали 
1. Вяжущее вещество, приготавливаемое из природного мергеля. 
2. Слой затвердевшего раствора 
6. инструмент для выравнивания раствора 
7. Основной недостаток штукатурки. 
8. Инструмент штукатура 
11. Первый слой штукатурки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Эталон ответа. 
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1. Профессиональные компетенции: 
 

ПК 1.1. Выполнять  подготовительные  работы  при производстве штукатурных  
работ;  
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
ПК 1.3. Выполнять  отделку  оштукатуренных поверхностей. 
ПК 1.4. Выполнять  ремонт  оштукатуренных поверхностей. 
 
2.  Иметь практический опыт – уметь.  
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь:  
 
практический опыт: 
ПО 1: выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;  
ПО 2: выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
ПО 3: выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 
ПО 4: выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 
 
уметь: 
У 1: организовывать рабочее место; создавать безопасные условия труда; 
умело и правильно по назначению использовать инструменты и приспособления, 
машины и механизмы при выполнении работ; 
У 2: просчитывать объемы работ и потребности в материалах; определять 
пригодность применяемых материалов; 
У 3:  изготавливать вручную драночные щиты; прибивать изоляционные материалы и 
металлические сетки; натягивать металлические сетки по готовому каркасу; набивать 
гвозди и оплетать их проволокой; 
У 4: выполнять подготовку поверхностей вручную и механизированным способом; 
У 5: оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 
У 6: промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 
У 7: приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 
растворов  по заданному составу; приготавливать растворы из сухих растворных 
смесей; приготавливать декоративные и специальные растворы; 
У 8: выполнять простую штукатурку; 
У 9: обмазывать раствором проволочные сетки; 
У 10: подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 
У 11: выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 
сложности; выполнять затирку оштукатуренных поверхностей; 
У 12: отделывать откосы,  заглушины  и  отливы сборными элементами; железнить 
поверхности штукатурки; 
У 13: выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 
У 14: разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 
стеновых      панелей; 
У 15: выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 
сложности с затиркой; 
У 16: наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 
механизированным инструментом; отделывать фасады декоративной штукатуркой; 
У 17: торкретировать  поверхности с защитой их полимерами; 
У 18: покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными,   
звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми  растворами; 
У 19: вытягивать тяги с разделкой углов; 
вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 
прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 
У 20: облицовывать гипсокартонными листами на клей; облицовывать 
гипсокартонными листами стен каркасным способом; отделывать швы между 
гипсокартонными листами; 



У 21: контролировать качество штукатурок; 
У 22: выполнять беспесчаную накрывку; 
У 23: выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; наносить 
гипсовые шпатлевки; 
У 24: наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 
У 25: выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; выполнять ремонт 
откосов; 
У 26: ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Вариант № 1 
 

2. Проверяемые результаты обучения: 
Проверяемые умения, согласно ФГОС: У1, У4, У6, У7, У10, У11. 
Проверяемый практический опыт, согласно ФГОС: ПО 2.  
 
Инструкции к выполнению задания: 
1. Внимательно прочитайте задание и инструкции к выполнению; 
2. Обучающийся может воспользоваться инструкционно - технологической картой, 
инструкциями по применению материалов, таблицами, плакатами; 
3. Задание является практическим и выполняется в учебной мастерской под 
контролем мастера п/о. Обучающийся может использовать по своему усмотрению 
рекомендованные ему мастером материалы, инструмент и оборудование. 
Выполнение задания может быть прервано мастером п/о при грубых нарушениях 
технологии выполнения работ и техники безопасности с полным аннулированием 
результатов; Выполнение практического задания оценивается оценкой – 2,3,4,5.  
4. Обучающийся не имеет право оспаривать решения мастера п/о, проводить 
консультационную работу с другими учащимися до окончания выполнения 
задания; 
5. Обучающийся имеет право задать вопрос в порядке очереди об особенностях 
выполнения задания; 
6.  Обучающийся обязан выполнять все операции по выполнению данной ему 
работы согласно инструкционно – технологической карты с соблюдением правил 
техники безопасности. 
 
Время на выполнения задания составляет 3 часа;  
 
 
 
 
 
 
№ Содержание задания 

1 Выполнить улучшенное оштукатуривание 2,5 м2    подготовленной   кирпичной 
поверхности.   

 
 
 
 
 

Итоговая оценка: ________              Работу выполнил: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Критерии оценивания для Варианта №1 
 

Оценка «2»: 
При выполнении задания обучающийся не умеет читать и правильно 

применить инструкционно - технологические карты,  не может показать достаточно 
точное владение приемами работ, не правильного и не по назначению использует 
инструменты, допускает грубые ошибки в ходе планирования и выполнения задания, 
что приводит к повышению  время выполнения задания и снижению качества 
выполняемого задания. Постоянно нуждается в помощи и контроле со стороны  
мастера. К профессии проявляет неустойчивый интерес. Обучающийся выполняет 
следующие  простые работы по оштукатуриванию поверхностей под 
непосредственным контролем мастера: 
 - тестирование поверхности, 
- смачивание поверхности,  
- нанесение первого слоя штукатурного намета – обрызга, выдерживание, 
- нанесение  второго слоя штукатурного намета – грунта, 
- разравнивание грунта, выдерживание, 
- в случае надобности набрасывание второго слоя грунта и его выдерживания до 
полного схватывания, смачивание слоя грунта, 
- нанесение слоя накрывки, 
- затирка штукатурки.  
 
Оценка «3»: 

При выполнении задания обучающийся может показать недостаточно точное 
владение приемами работ, правильного и по назначению использования  
инструментов, допускать ошибки в ходе планирования и выполнения задания, не 
всегда применяет  в своей работе инструкционно – технологические карты, что 
приводит к снижению качества выполняемого задания. Нуждается в помощи и 
контроле со стороны  мастера. К профессии проявляет неустойчивый интерес. 
Обучающийся выполняет следующие  простые работы по оштукатуриванию 
поверхностей под непосредственным контролем мастера: 
 - тестирование поверхности, 
- смачивание поверхности,  
- нанесение первого слоя штукатурного намета – обрызга, выдерживание, 
- нанесение  второго слоя штукатурного намета – грунта, 
- разравнивание грунта, выдерживание, 
- в случае надобности набрасывание второго слоя грунта и его выдерживания до 
полного схватывания, смачивание слоя грунта, 
- нанесение слоя накрывки, 
- затирка штукатурки.  
 
Оценка « 4»: 

Обучающийся умеет читать и правильно применить инструкционно - 
технологические карты,   владеет приемами выполнения работ, возможны отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые самим учащимся. Обучающийся задание 
выполняет самостоятельно, владеет навыками самоконтроля. Самостоятельно 
планирует работу, организует рабочее место, проявляет устойчивый интерес к новой 
технике, технологии, организации труда, профессии. Добросовестно выполняет 
задание, имеет устойчивое стремление решать поставленные задачи творческого 
характера, выполняет следующие работы под контролем мастера: 
- тестирование поверхности, 
- смачивание поверхности,  
- нанесение первого слоя штукатурного намета – обрызга, выдерживание, 
- нанесение  второго слоя штукатурного намета – грунта, 



- разравнивание грунта, выдерживание, 
- в случае надобности набрасывание второго слоя грунта и его выдерживания до 
полного схватывания, смачивание слоя грунта, 
- нанесение слоя накрывки, 
- затирка штукатурки.  
 
Оценка «5»: 
          Обучающийся правильно применяет  инструкционно - технологические карты,  
самостоятельно планирует предстоящую работу, рационально организует рабочее 
место, проявляет устойчивый интерес к избранной профессии, новой техники, 
технологии, организации труда. Выполняет задание с элементами новизны и 
стремится к решению задач творческого характера. Добросовестно выполняет 
порученные задания, уверенно, точно, качественно, самостоятельно выполняет 
следующие работы;  
 - тестирование поверхности, 
- смачивание поверхности,  
- нанесение первого слоя штукатурного намета – обрызга, выдерживание, 
- нанесение  второго слоя штукатурного намета – грунта, 
- разравнивание грунта, выдерживание, 
- в случае надобности набрасывание второго слоя грунта и его выдерживания до 
полного схватывания, смачивание слоя грунта, 
- нанесение слоя накрывки, 
- затирка штукатурки.  
 
 



 
 
 

Вариант № 2 
 

2. Проверяемые результаты обучения: 
Проверяемые умения, согласно ФГОС: У1, У4, У6, У7, У10, У11. 
Проверяемый практический опыт, согласно ФГОС: ПО 2.  
 
Инструкции к выполнению задания: 
1. Внимательно прочитайте задание и инструкции к выполнению; 
2. Обучающийся может воспользоваться инструкционно - технологической картой, 
инструкциями по применению материалов, таблицами, плакатами; 
3. Задание  является практическим и выполняется в учебной мастерской под контролем 
мастера п/о. Обучающийся может использовать по своему усмотрению 
рекомендованные ему мастером материалы, инструмент и оборудование. Выполнение 
задания может быть прервано мастером п/о при грубых нарушениях технологии 
выполнения работ и техники безопасности с полным аннулированием результатов; 
Выполнение практического задания оценивается оценкой – 2,3,4,5.  
4. Обучающийся не имеет право оспаривать решения мастера п/о, проводить 
консультационную работу с другими учащимися до окончания выполнения задания; 
5. Обучающийся имеет право задать вопрос в порядке очереди об особенностях 
выполнения задания; 
6.  Обучающийся обязан выполнять все операции по выполнению данной ему работы 
согласно инструкционно – технологической карты с соблюдением правил техники 
безопасности. 
 
Время на выполнения задания составляет 3 часа;  
 
 
 
 
№ Содержание задания 

1 Выполнить улучшенное оштукатуривание 2,5 м2  кирпичной поверхности  с 
подготовкой поверхности под оштукатуривание. 

 
 
 
 
 
 

Итоговая оценка: ________              Работу выполнил: ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Критерии оценивания для Варианта №2 
 

Оценка «2»: 
При выполнении задания обучающийся не умеет читать и правильно применить 

инструкционно - технологические карты,  не может показать достаточно точное владение 
приемами работ, не правильного и не по назначению использует инструменты, допускает 
грубые ошибки в ходе планирования и выполнения задания, что приводит к повышению  
время выполнения задания и снижению качества выполняемого задания. Постоянно 
нуждается в помощи и контроле со стороны  мастера. К профессии проявляет 
неустойчивый интерес. Обучающийся выполняет следующие  простые работы по 
оштукатуриванию поверхностей под непосредственным контролем мастера: 
- тестирование поверхности, 
- расчистка швов, удаление наплывов раствора , обезпыливание, 
- смачивание поверхности,  
- нанесение первого слоя штукатурного намета – обрызга, выдерживание, 
- нанесение  второго слоя штукатурного намета – грунта, 
- разравнивание грунта, выдерживание, 
- в случае надобности набрасывание второго слоя грунта и его выдерживания до полного 
схватывания, смачивание слоя грунта, 
- нанесение слоя накрывки, 
- затирка штукатурки.  
 
Оценка «3»: 

При выполнении задания обучающийся может показать недостаточно точное 
владение приемами работ, правильного и по назначению использования  инструментов, 
допускать ошибки в ходе планирования и выполнения задания, не всегда применяет  в 
своей работе инструкционно – технологические карты, что приводит к снижению качества 
выполняемого задания. Нуждается в помощи и контроле со стороны  мастера. К 
профессии проявляет неустойчивый интерес. 
Обучающийся выполняет следующие  простые работы по оштукатуриванию поверхностей 
под непосредственным контролем мастера: 
 - тестирование поверхности, 
- расчистка швов, удаление наплывов раствора , обезпыливание, 
- смачивание поверхности,  
- нанесение первого слоя штукатурного намета – обрызга, выдерживание, 
- нанесение  второго слоя штукатурного намета – грунта, 
- разравнивание грунта, выдерживание, 
- в случае надобности набрасывание второго слоя грунта и его выдерживания до полного 
схватывания, смачивание слоя грунта, 
- нанесение слоя накрывки, 
- затирка штукатурки.  
 
Оценка « 4»: 

Обучающийся умеет читать и правильно применить инструкционно - 
технологические карты,   владеет приемами выполнения работ, возможны отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые самим учащимся. Обучающийся задание 
выполняет самостоятельно, владеет навыками самоконтроля. Самостоятельно планирует 
работу, организует рабочее место, проявляет устойчивый интерес к новой технике, 
технологии, организации труда, профессии. Добросовестно выполняет задание, имеет 
устойчивое стремление решать поставленные задачи творческого характера, выполняет 
следующие работы под контролем мастера: 
 - тестирование поверхности, 
- расчистка швов, удаление наплывов раствора , обезпыливание, 



- смачивание поверхности,  
- нанесение первого слоя штукатурного намета – обрызга, выдерживание, 
- нанесение  второго слоя штукатурного намета – грунта, 
- разравнивание грунта, выдерживание, 
- в случае надобности набрасывание второго слоя грунта и его выдерживания до полного 
схватывания, смачивание слоя грунта, 
- нанесение слоя накрывки, 
- затирка штукатурки.  
 
Оценка «5»: 
          Обучающийся правильно применяет  инструкционно - технологические карты,  
самостоятельно планирует предстоящую работу, рационально организует рабочее место, 
проявляет устойчивый интерес к избранной профессии, новой техники, технологии, 
организации труда. Выполняет задание с элементами новизны и стремится к решению 
задач творческого характера. Добросовестно выполняет порученные задания, уверенно, 
точно, качественно, самостоятельно выполняет следующие работы;  
- тестирование поверхности, 
- расчистка швов, удаление наплывов раствора , обезпыливание, 
- смачивание поверхности,  
- нанесение первого слоя штукатурного намета – обрызга, выдерживание, 
- нанесение  второго слоя штукатурного намета – грунта, 
- разравнивание грунта, выдерживание, 
- в случае надобности набрасывание второго слоя грунта и его выдерживания до полного 
схватывания, смачивание слоя грунта, 
- нанесение слоя накрывки, 
- затирка штукатурки.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА   
  ВЫПОЛНЕНИЕ УЛУЧШЕННОГО ОШТУКАТУРИВАНИЯ  КИРПИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ.   

                                                                                    ПМ 01. Выполнение штукатурных работ. 

Последовательность 
выполнения операций 

 
Рисунок 

Инвентарь, 
инструменты, 
материалы и 

приспособления 

 
Способ производства работ 

 Техника 
безопасности 

Тестирование 
поверхности, 
допустимые 
отклонения 

 

Подмости, уровень, 
отвес, правило, мел. 

Вводный и текущий инструктажи. 
Визуальный осмотр конструкции, 
определение устойчивости и 
вертикальности конструкции 

Спецодежда, 
головной убор, 
перчатки 

 Подготовка 
поверхности 

 

Подмости, скарпель, 
ведро и кисть, молоток, 
перфоратор, зубило, 30%  
и 0,5%раствор соляной 
кислоты 

Нужно очистить поверхность под 
штукатурку от старого покрытия. Затем 
следует очистить основание от грязи, 
пыли. Если на основе есть железные 
элементы, их обязательно нужно 
обработать средством от коррозии. Потом 
нужно тщательно прогрунтовать. 

Спецодежда, 
головной убор, 
перчатки, 
защитные очки 

Провешивание 
поверхностей 

 

Лазерный построитель 
плоскостей, 
строительный шнур, 
метростат 
 или малярный телескоп, 
уровень, складной метр 
отвес, уровень с 
правилом . 

Такой линейный «конверт» дает четкое 
представление о размерах и 
расположении впадин и выступов, 
которые должна закрыть штукатурка. 
Дистанцию от шнура до стены выбирают 
произвольно, но так, чтобы шнур нигде не 
касался ее поверхности (минимальное 
расстояние 10-15 мм). 

Спецодежда, 
головной убор, 
перчатки 

 Приготовление  
штукатурной смеси. 

 Строительный миксер, 
сухая смесь,  емкость с 
водой, штукатурная 
лопатка 

Сухая смесь штукатурки Кнауф-Ротбанд 
засыпается в емкость с чистой холодной 
водой, соблюдая пропорции в инструкции 
(на один мешок смеси (30 кг) потребуется 
18 – 20 литров воды); 
Перемешивание следует проводить с 
помощью строительного миксера; 
Готовый раствор должен приобрести 
однородную консистенцию (без комков); 

Спецодежда, 
головной убор, 
перчатки, очки, 
рейсператор 
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Выдержав пять минут, смесь следует 
снова перемешать; 

Нанесение 
штукатурной  смеси  
(обрызг) 

 

Металлический шпатель, 
кельма, ковш, 
металлическая рейка. 

   Обрызг – первый  слой  штукатурки 
наносится тонким слоем жидкого 
раствора на заблаговременно  
прогрунтованную  и полностью 
высохшую поверхность.   Этот слой 
служит для заполнения и дальнейшего 
лучшего схватывания последующих слоев 
штукатурки.      

Спецодежда, 
головной убор, 
перчатки 

Нанесение 1 и 2 го слоя 
штукатурки. (грунт) 

 

 Металлический 
шпатель, кельма, 
трапецеидальная 
металлическая рейка. 

 Штукатурку можно намазывать или 
набрасывать на поверхность. Наносим 
первый слой штукатурки. По 
необходимости после полного высыхания 
первого слоя  наносят второй слой 
штукатурки.   Разравниваем штукатурку 
правилом или полутером. Данный 
инструмент позволяет срезать излишки 
материала и заполнить углубления. 

Спецодежда, 
головной убор, 
перчатки 

Нанесение 
накрывочного слоя  
штукатурки.   

 

 Металлический 
шпатель, кельма, 
трапецеидальная 
металлическая рейка. 

Накрывочный слой наносится тонким 
слоем жидкого раствора на 
заблаговременно  прогрунтованый  и 
полностью высохший  предыдущий слой 
штукатурки.    

Спецодежда, 
головной убор, 
перчатки 



 

 
 

 

Заглаживание и 
шлифование 
поверхности. 

 

 Губчатая терка, 
затирочна сетка 100-150 
мм, шлифовальная 
машинка, металлический 
шпатель. 

Производим затирку штукатурки а затем 
проводим заглаживание и окончательную 
шлифовку губчастой теркой, слегка 
обрызгав стену водой. 

Спецодежда, 
головной убор, 
перчатки 

Контроль качества 
оштукатуренной 
поверхности 

 

 

Рейка с уровнем, 
правило 

Проверяют ровность поверхности, 
прикладывая правило по всем 
направлениям. На поверхности не должно 
быть царапин, раковин,  выемок, бугров и 
других дефектов,  отклонения по 
вертикали до 3 мм на 1м2, по всей высоте 
отклонениене превышало 1,5 см. 
Небольшие неровности допустимы на 
каждые 4 м2,  не более трех штук. 
Отклонение в горизонтальной плоскости 
не должно превышать 3 мм  на метр. 

Спецодежда, 
головной убор, 
перчатки 
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